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Фаянс (франц. faience от названия итальянского города Фаэи-ца) впервые стал
производиться в странах Востока, позже в Древнем Египте. В Китае с IV—V вв. и
особенно в VII—VIII вв. производились разнообразные виды фаянса (от мягкого до
твердого — фарфороподобного). В XI—XIII вв. подобные виды фаянса получили
распространение в Корее. В Японии в XVI в. славился фаянс завода Сацума.      

Из европейских стран производство фаянса особенно было развито в Италии (гг.
Фаэнца и Урбино). Во Франции фаянс впервые стал производиться около 1525—1565
гг. в Сен-Поршере. Весьма близки к фаянсовым по составу были изделия Б. Палисси во
Франции (XVI в.), фабрик г. Дельфта  в  Голландии   (1680—1740 гг.)  и Англии
(XVII—XVIII вв.). Новый вид фаянса был создай в Англии Дж. Веджвудом, производство
которого существует и в настоящее время. В конце XVIII—начале XIX в. фаянс
распространился по всей Европе.

В Москве в 1727—1773 гг. вырабатывались полуфаянсовые изделия из гжельской глины
(фабрика А. Ф. Гребенщикова), а первый крупный фаянсовый завод был построен в
1798 г. в Межгорье (близ Киева, завод не сохранился). В 1803 г. построены заводы в
Конаково, в Будах (около Харькова), в 1875 г. основан Каменно-Бродский завод.
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